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General Part
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to which the construction product belongs

Manufacturer

Manufacturing plant

This European Technical Assessment
contains

This European Technical Assessment is
issued in accordance with Regulation (EU)
No 305/2011, on the basis of

This version replaces

Deutsches Institut fiir Bautechnik

Deutsches Institut fir Bautechnik

Injection System Hilti HIT-HY 200-A with HIT-Z-D and
HIT-Z-R-D

Bonded expansion fastener for use in concrete

Hilti AG Liechtenstein

Feldkircherstrafe 100

9494 Schaan
FURSTENTUM LIECHTENSTEIN

Hilti Corporation
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The European Technical Assessment is issued by the Technical Assessment Body in its official language.
Translations of this European Technical Assessment in other languages shall fully correspond to the
original issued document and shall be identified as such.

Communication of this European Technical Assessment, including transmission by electronic means,
shall be in full. However, partial reproduction may only be made with the written consent of the issuing
Technical Assessment Body. Any partial reproduction shall be identified as such.

This European Technical Assessment may be withdrawn by the issuing Technical Assessment Body, in
particular pursuant to information by the Commission in accordance with Article 25(3) of Regulation
(EU) No 305/2011.
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Specific Part
1 Technical description of the product

The injection system Hilti HIT-HY 200-A with HIT-Z-D TP M16 or HIT-Z-F / HIT-Z-R-D TP M16
is a bonded expansion fastener consisting of a foil pack with injection mortar Hilti HIT-HY 200-A
and an anchor rod. The anchor rod is placed into a drill hole filled with injection mortar. The load
transfer is realised by mechanical interlock of several cones in the bonding mortar and then via
a combination of bonding and friction forces in the base material (concrete).

The product description is given in Annex A.

2 Specification of the intended use in accordance with the applicable European
Assessment Document

The performances given in Section 3 are only valid if the anchor is used in compliance with the
specifications and conditions given in Annex B.

The verifications and assessment methods on which this European Technical Assessment is
based lead to the assumption of a working life of the anchor of at least 50 years. The indications
given on the working life cannot be interpreted as a guarantee given by the producer, but are to
be regarded only as a means for choosing the right products in relation to the expected
economically reasonable working life of the works.

3 Performance of the product and references to the methods used for its assessment
3.1 Mechanical resistance and stability (BWR 1)
Essential characteristic Performance
Characteristic resistance for static and quasi-static tension See Annex B2, B3, C1
load

Characteristic resistance for static and quasi-static shear load | See Annex C2

Displacements (static and quasi-static loading) See Annex C3
Characteristic resistance and displacements for seismic See Annex C4 — C5
performance categories C1 and C2
3.2 Hygiene, health and the environment (BWR 3)
Essential characteristic Performance
Content, emission and/or release of dangerous substances No performance assessed
4 Assessment and verification of constancy of performance (AVCP) system applied, with

reference to its legal base

In accordance with EAD 330499-01-0601 the applicable European legal act is: [96/582/EC]
The system to be applied is: 1

Z88453.19 8.06.01-149/16
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5 Technical details necessary for the implementation of the AVCP system, as provided for
in the applicable European Assessment Document

Technical details necessary for the implementation of the AVCP system are laid down in the
control plan deposited at Deutsches Institut fir Bautechnik.

Issued in Berlin on 13 May 2020 by Deutsches Institut fur Bautechnik

BD Dipl.-Ing. Andreas Kummerow beglaubigt:
Head of Department Lange

Z88453.19 8.06.01-149/16
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Installed condition

Figure A1:
HIT-Z-D TP

Drill hole
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h Annular gap
filled with Hilti
Drill hole condition @ - non-cleaned drill hole HIT-HY 200-A

Drill hole condition @ -> drilling dust is removed

Figure A2:
HIT-Z-R-D TP
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Drill hole
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h Annular gap
filled with Hilti
Drill hole condition @ - non-cleaned drill hole HIT-HY 200-A
Drill hole condition @ -> drilling dust is removed
Injection System Hilti HIT-HY 200-A with HIT-Z-D TP; HIT-Z-R-D TP
Product description Annex A1
Installed condition
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Product description: Injection mortar and fastener
Injection mortar Hilti HIT-HY 200-A: hybrid system with aggregate
330 ml and 500 ml|

W —
Marking: R
HILTI HIT g =l ST EERST]
HY 200-A

Production number and
production line
Expiry date mm/yyyy

4Y 200-A Hilti HIT-HY 200-A Hilti HIT-HY 200-A

Product name: “Hilti HIT-HY 200-A”

Static mixer Hilti HIT-RE-M
casdal s viabadstuly,

Fastener HIT-Z-D TP M16

/G'Z'.LIH

J\ < Lock nut
HIT-Z-D 1,5-d calotte nut

Hilti sealing washer

Fastener HIT-Z-R-D TP M16

LI

Q-Z-LIH

\ Lock nut

HIT-Z-R-D nut
Spherical washer

Hilti sealing washer

[ | [ ™y

Hilti HIT-HY 200-%

Injection System Hilti HIT-HY 200-A with HIT-Z-D TP; HIT-Z-R-D TP

Product description
Injection mortar / Static mixer / Fastener

Annex A2
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Table A1: Geometry of Hilti sealing washer

Hilti Filling Set to fill the annular gap between fastener and fixture

Spherical washer Lock nut

Size M16
Diameter of sealing washer dvs [mm] 52
Thickness of sealing washer hvs  [mm] 6

Thickness of Hilti Filling Set his  [mm]

11

Table A2: Materials

Designation Material

Metal parts made of zinc coated steel

Anchor rod fuk = 610 N/mm2; fyk = 490 N/mm?

HIT-2-D TP M16 Electroplated zinc coated > 5 um

Elongation at fracture (lo=5d) > 8% ductile

Spherical washer G19 DIN 6319:2001

Sealing washer Electroplated zinc coated > 5 um

Calotte nut Electroplated zinc coated > 5 um

Hexagon nut with a height of 1,5 d DIN 6330:2003

Self locking counter nut DIN 7967:1970

Lock nut Electroplated zinc coated > 5 um

Metal parts made of stainless steel

Corrosion resistance class Il according EN 1993-1-4:2006+A1:2015

Anchor rod fuk = 610 N/mm?; fy = 490 N/mm?

HIT-Z-R-D TP M16

Elongation at fracture (lo=5d) > 8% ductile
Stainless steel 1.4401, 1.4404 EN 10088-1:2014

Spherical washer G19 DIN 6319:2001

Sealingwasher | giainless steel A4 EN 10088-1:2014

Spherical washer Stainless steel 1.4401, 1.4404 EN 10088-1:2014

Hexagon Nut DIN EN ISO 3506-2:2010, Grade 80,

Stainless steel 1.4401, 1.4404 EN 10088-1:2014

Self locking counter nut DIN 7967:1970

Lock nut Stainless steel A4 EN 10088-1:2014

Injection System Hilti HIT-HY 200-A with HIT-Z-D TP; HIT-

Z-R-DTP

Product description
Hilti Filling Set, Materials

Annex A3

Z38650.20
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Specifications of intended use

Anchorages subject to:
+  Static and quasi static loading
- Seismic performance category C1 and C2 in hammer drilled holes.

Base material:

+  Compacted reinforced or unreinforced normal weight concrete without fibres
according to EN 206-1:2013 +A1:2016.

+  Strength classes C20/25 to C50/60 according to EN 206-1:2010 +A1:2016.

+  Cracked and non-cracked concrete.

Temperature in the base material:
- atinstallation

+5 °C to +40 °C for the standard variation of temperature after instailation
- in-service
Temperature range |: -40 °C to +40 °C
{max. long term temperature +24 °C and max. short term temperature +40 °C)
Temperature range IlI: -40 °C to +80 °C
{max. long term temperature +50 °C and max. short term temperature +80 °C)
Temperature range lll: -40 °C to +120 °C
(max. long term temperature +72 °C and max. short term temperature +120 °C)

Use conditions (Environmental conditions):

+ Structures subject to dry internal conditions (all materials)

+ For all other conditions according EN 1993-1-4:2006 +A1:2015 corresponding to corrosion resistance
class Table A2 Annex A2 (stainless steel)

Design:

+ Anchorages are designed under the responsibility of an engineer experienced in anchorages and
concrete work.

- Verifiable calculation notes and drawings are prepared taking account of the loads to be anchored. The
position of the fastener is indicated on the design drawings (e. g. position of the fastener relative to
reinforcement or to supports, etc.).

+  The anchorages are designed in accordance with EN 1992-4:2018 and EOTA Technical Report TR 055

Installation:

+ Use category: dry or wet concrete (not in flooded holes)

+ Installation direction: D3: downward and horizontal and upward (e.g. overhead).

+ Drilling technique: hammer drilling, hammer drilling with hollow drill bit TE-CD, TE-YD, diamond coring

+ Fastener installation carried out by appropriately qualified personnel and under the supervision of the
person responsible for technical matters of the site.

Injection System Hilti HIT-HY 200-A with HIT-Z-D TP; HIT-Z-R-D TP

Intended Use Annex B1
Specifications

Z38650.20 8.06.01-149/16
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Europaische ETA-15/0296
Technische Bewertung vom 13. Mai 2020
Allgemeiner Teil
Technische Bewertungsstelle, die Deutsches Institut flir Bautechnik
die Europaische Technische Bewertung
ausstellt
Handelsname des Bauprodukts Injektionssystem Hilti HIT-HY 200-A mit HIT-Z-D und

HIT-Z-R-D
Produktfamilie, Verbundspreizdubel zur Verankerung im Beton
zu der das Bauprodukt gehort
Hersteller Hilti AG Liechtenstein

Feldkircherstralte 100

9494 Schaan

FURSTENTUM LIECHTENSTEIN
Herstellungsbetrieb Hilti Corporation
Diese Europaische Technische Bewertung 18 Seiten, davon 3 Anhange, die fester Bestandteil dieser
enthalt Bewertung sind.
Diese Europaische Technische Bewertung EAD 330499-01-0601

wird ausgestellt gemal der Verordnung (EU)
Nr. 305/2011, auf der Grundlage von

Diese Fassung ersetzt ETA-15/0296 vom 27. August 2015

Deutsches Institut fiir Bautechnik
KolonnenstraRe 30 B | D-10829 Berlin | Tel.: +493078730-0 | Fax: +493078730-320 | E-Mail: dibt@dibt.de | www.dibt.de
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ETA-15/0296 Seite 2 von 18 | 13. Mai 2020

Die Europaische Technische Bewertung wird von der Technischen Bewertungsstelle in ihrer
Amtssprache ausgestellt. Ubersetzungen dieser Europaischen Technischen Bewertung in andere
Sprachen mussen dem Original vollstédndig entsprechen und missen als solche gekennzeichnet sein.

Diese Europaische Technische Bewertung darf, auch bei elektronischer Ubermittlung, nur vollstandig und
ungekulrzt wiedergegeben werden. Nur mit schriftlicher Zustimmung der ausstellenden Technischen
Bewertungsstelle kann eine teilweise Wiedergabe erfolgen. Jede teilweise Wiedergabe ist als solche zu
kennzeichnen.

Die ausstellende Technische Bewertungsstelle kann diese Europdische Technische Bewertung
widerrufen, insbesondere nach Unterrichtung durch die Kommission gemafR Artikel 25 Absatz 3 der
Verordnung (EU) Nr. 305/2011.

Z88445.19 8.06.01-149/16
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Besonderer Teil
1 Technische Beschreibung des Produkts

Das Injektionssystem Hilti HIT-HY 200-A mit HIT-Z-D TP M16 oder HIT-Z-R-D TP M16 ist ein
Verbundspreizdiibel, der aus einem Foliengebinde mit Injektionsmartel Hilti HIT-HY 200-A und
einer Ankerstange besteht. Die Ankerstange wird in ein mit Injektionsmoértel gefilltes Bohrloch
gesetzt. Die Kraftiibertragung erfolgt tber die mechanische Verzahnung einzelner Konen im
Verbundmoértel und weiter Uber eine Kombination aus Halte- und Reibungskraften im
Verankerungsgrund (Beton).

Die Produktbeschreibung ist in Anhang A angegeben.

2 Spezifizierung des Verwendungszwecks gemidB dem anwendbaren Europaischen
Bewertungsdokument

Von den Leistungen in Abschnitt 3 kann nur ausgegangen werden, wenn der Dubel
entsprechend den Angaben und Bedingungen nach Anhang B verwendet wird.

Die Prif- und Bewertungsmethoden, die dieser Europaischen Technischen Bewertung zu
Grunde liegen, flihren zur Annahme einer Nutzungsdauer des Dibels von mindestens
50 Jahren. Die Angabe der Nutzungsdauer kann nicht als Garantie des Herstellers verstanden
werden, sondern ist lediglich ein Hilfsmittel zur Auswahl des richtigen Produkts in Bezug auf die
angenommene wirtschaftlich angemessene Nutzungsdauer des Bauwerks.

3 Leistung des Produkts und Angabe der Methoden ihrer Bewertung

3.1 Mechanische Festigkeit und Standsicherheit (BWR 1)
Wesentliches Merkmal Leistung
Charakteristischer Widerstand unter statischer und quasi- Siehe Anhang B2, B3, C1

statischer Zugbeanspruchung

Charakteristischer Widerstand unter statischer und quasi- Siehe Anhang C2
statischer Querbeanspruchung

Verschiebungen fir statische und quasi-statische Siehe Anhang C3
Einwirkungen

Charakteristischer Widerstand und Verschiebungen fur die | Siehe Anhang C4 — C5
seismischen Leitungskategorien C1 und C2

3.2 Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz (BWR 3)
Wesentliches Merkmal Leistung
ISntt;?fI‘ta,nEmlssmn und/oder Freisetzung von gefahrlichen Leistung nicht bewertet

4 Angewandtes System zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestindigkeit mit
der Angabe der Rechtsgrundlage

Gemal EAD 330499-01-0601 gilt folgende Rechtsgrundlage: [96/582/EG].
Folgendes System ist anzuwenden: 1.

Z88445.19 8.06.01-149/16



Deutsches
Institut

far
Bautechnik

Europdische Technische Bewertung

ETA-15/0296 Seite 4 von 18 | 13. Mai 2020

5 Fiir die Durchfilhrung des Systems zur Bewertung und Uberpriifung der
Leistungsbestindigkeit erforderliche technische Einzelheiten gemaR anwendbarem
Europaischen Bewertungsdokument

Technische Einzelheiten, die fur die Durchfuhrung des Systems zur Bewertung und
Uberprifung der Leistungsbestandigkeit notwendig sind, sind Bestandteil des Kontrollplans, der
beim Deutschen Institut flir Bautechnik hinterlegt ist.

Ausgestellt in Berlin am 13. Mai 2020 vom Deutschen Institut fir Bautechnik

BD Dipl.-Ing. Andreas Kummerow Beglaubigt
Abteilungsleiter Lange

Z88445.19 8.06.01-149/16
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Einbauzustand

Bild A1:
HIT-Z-D TP

Setz-
bedingung

@

L]

bedingung

@

trix

Setzbedingung @ = Bohrmehl ist entfernt

Bild A2:
HIT-Z-R-D TP

Setzbedingung @ -> ungereinigtes Bohrloch

Ringspalt mit
Hilti HIT-HY 200-A
verfullt

e Ve d Ve
Setz- S S S S
bedingung L,
/_// 2SS S S
g o

@

Einbauzustand

i B R\ DT N-sl- L —] -
ho = het trix \
h Ringspalt mit
Hilti HIT-HY 200-A

Setzbedingung @ - ungereinigtes Bohrloch verfallt

Setzbedingung @ - Bohrmehl ist entfernt
Injektionssystem Hilti HIT-HY 200-A mit HIT-Z-D TP; HIT-Z-R-D TP
Produktbeschreibung Anhang A1
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Produktbeschreibung: Injektionsmortel und Befestigungselement
Injektionsmértel Hilti HIT-HY 200-A: Hybridsystem mit Zuschlag
Foliengebinde 330 ml und 500 ml

Kennzeichnung:
HILTI HIT W, o B[R, (R, o [ B
HY 200-A
Chargennummer und
Produktionslinie
Verfallsdatum mm/yyyy

4Y 200-A Hilti HIT-HY 200-A Hilti HIT-HY 200-A Hilti HIT-HY 200-5%

Produktname: “Hilti HIT-HY 200-A”

Statikmischer Hilti HIT-RE-M
cesdad e viabad sty

Befestigungselement HIT-Z-D TP M16

[N

L

/ Q-Z-LIH|

1\ : Sicherungsmutter

1,5-d Kalottenmutter
Hilti Verschlussscheibe

HIT-Z-D

Befestigungselement HIT-Z-R-D TP M16

/ 0-Z-LIH|

Sicherungsmutter
Sechskantmutter
Kugelscheibe
Hilti Verschlussscheibe

HIT-Z-R-D

Injektionssystem Hilti HIT-HY 200-A mit HIT-Z-D TP; HIT-Z-R-D TP

Produktbeschreibung Anhang A2
Einbauzustand
Injektionsmértel / Statikmischer / Befestigungselement

Z38639.20 8.06.01-149/16
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Verschlussscheibe

—RN

R

hys

B ©

Hilti Verfiill-Set zum Verfillen des Ringspalts zwischen Befestigungselement und Anbauteil

Kugelscheibe Sicherungsmutter

Tabelle A1: Geometrie der Hilti Verschlussscheibe

GroBe e
Durchmesser der

Verschlussscheibe dvs  [mm] 50
Verschlussscheibenhdhe hvs  [mm] 5

Hoéhe des Hilti Verflill-Set hts  [mm]

Tabelle A2: Werkstoffe

Bezeichnung

Material

Stahlteile aus verzinktem Stahl

Ankerstange
HIT-Z-D TP M16

fuk = 610 N/mm2; fyk = 490 N/mm?
Bruchdehnung (lo=5d) > 8% duktil
Galvanisch verzinkt > 5 um

Verschlussscheibe

Kegelpfanne G19 DIN 6319: 2001
Galvanisch verzinkt > 5 um

Kalottenmutter

Sechskantmutter 1,5-d hoch DIN 6330: 2003

Galvanisch verzinkt > 5 um

Sicherungsmutter

Sicherungsmutter DIN 7967: 1970
Galvanisch verzinkt > 5 um

Stahlteile aus nichtrostendem Stahl
der Korrosionsbestandigkeitsklasse Il gemaB EN 1993-1-4:2006+A1:2015

Ankerstange
HIT-Z-R-D TP M16

fuk = 610 N/mm?2; fyx = 490 N/mm?
Bruchdehnung (lo=5d) > 8% duktil

Werkstoff 1.4401, 1.4404 EN 10088-1:2014

Verschlussscheibe

Kegelpfanne G19 DIN 6319: 2001
Werkstoff A4 EN 10088-1:2014

Kugelscheibe

Werkstoff 1.4401, 1.4404 EN 10088-1:2014

Sechskantmutter

DIN EN ISO 3506-2:2010, Festigkeitsklasse 80,
Werkstoff 1.4401, 1.4404 EN 10088-1:2014

Sicherungsmutter

Sicherungsmutter DIN 7967: 1970
Werkstoff A4 EN 10088-1:2014

Injektionssystem Hilti HIT-HY 200-A mit HIT-Z-D TP; HIT-Z-R-D TP

Produktbeschreibung
Hilti Verflll-Set, Werkstoffe

Anhang A3

Z38639.20
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Spezifizierung des Verwendungszwecks

Beanspruchung der Befestigung:
+  Statischer und quasistatischer Belastung
+  Seismische Einwirkung flir Anforderungsstufen C1 und C2 in hammergebohrten Bohrléchern

Verankerungsgrund:

+  Verdichteter bewehrter oder unbewehrter Normalbeton ohne Fasern nach EN 206:2013 +A1:2016.
+  Festigkeitsklasse C20/25 bis C50/60 nach EN 206:2013 +A1:2016.

+  Gerissener und ungerissener Beton.

Temperatur im Verankerungsgrund:
+ beim Einbau

+5 °C bis +40 °C fir Gbliche Temperaturveranderung nach dem Einbau
. im _Mllf7||nge7||efnnd_

«  Temperaturbereich I: -40 °C bis +40 °C

(max. Langzeit Temperatur +24 °C und max. Kurzzeit Temperatur +40 °C)
+  Temperaturbereich II: -40 °C bis +80 °C

(max. Langzeit Temperatur +50 °C und max. Kurzzeit Temperatur +80 °C)
+  Temperaturbereich Ill: -40 °C bis +120 °C

(max. Langzeit Temperatur +72 °C und max. Kurzzeit Temperatur +120 °C)

Anwendungsbedingungen (Umweltbedingungen):

+ In Bauteilen unter den Bedingungen trockener Innenrdume (alle Stahlsorten).
- Fr alle anderen Bedingungen entsprechend EN 1993-1-4:2006 +A1:2015-06
Korrosionsbestandigkeitsklasse nach Anhang A2 Tabelle A2 (nichtrostende Stahle).

Bemessung:

+ Die Befestigungen missen unter der Verantwortung eines auf dem Gebiet der Verankerungen und des
Betonbaus erfahrenen Ingenieurs bemessen werden.

+  Unter Berlcksichtigung der zu verankernden Lasten sind priifbare Berechnungen und Konstruktions-
zeichnungen anzufertigen. Auf den Konstruktionszeichnungen ist die Lage des Befestigungselements
(z. B. Lage des Befestigungselements zur Bewehrung oder zu den Auflagern usw.) anzugeben.
Die Bemessung der Verankerungen unter statischer und quasistatischer Belastung erfolgt in
Ubereinstimmung mit DIN EN 1992-4:2018 und EOTA Technical Report TR 055.

Einbau:

+ Nutzungskategorie: trockener oder feuchter Beton (nicht in mit Wasser gefillten Bohriéchern).

+  Montagerichtung D3: Vertikal nach unten und horizontal und vertikal nach oben zulassig.

+  Bohrverfahren: Hammerbohren, Hammerbohren mit Hohlbohrer TE-CD, TE-YD, Diamantbohren.
+  Der Einbau erfolgt durch entsprechend geschultes Personal unter der Aufsicht des Bauleiters.

Injektionssystem Hilti HIT-HY 200-A mit HIT-Z-D TP; HIT-Z-R-D TP

Verwendungszweck Anhang B1
Spezifikationen

Z38639.20 8.06.01-149/16
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Kontrolle der Setztiefe

Befestigungselement markieren und Setztiefe kontrollieren. Die Ankerstange
muss bis zur Setztiefenmarkierung in das Bohrloch passen.

Wenn es nicht méglich ist die Ankerstange bis zur Setztiefenmarkierung in
das Bohrloch einzuflihren, Bohrmehl entfernen oder tiefer bohren.

Injektionsvorbereitung

—
= 1
),
',‘a

- d

Statikmischer HIT-RE-M fest auf Foliengebinde aufschrauben. Den Mischer
unter keinen Umstanden verandern. Befolgen Sie die Bedienungsanleitung
des Auspressgerates und des Mdrtels.

Prifen der Kassette auf einwandfreie Funktion. Foliengebinde in die
Kassette einflihren und Kassette in Auspressgerat einsetzen.

Das Offnen der Foliengebinde erfolgt automatisch bei Auspressbeginn. Der
am Anfang aus dem Mischer austretende Mértelvorlauf darf nicht fir
Befestigungen verwendet werden. Die Menge des Mértelvorlaufes ist
abhéangig von der Gebindegré Re: 2 Hibe bei 330 ml Foliengebinde,
3 Hibe bei 500 ml Foliengebinde.

Injizieren des Mdértels vom Bohrlochgrund und wahrend jedem Hub den
Mischer langsam etwas herausziehen.

Die Mbrtelmenge ist so zu wahlen, dass der Ringspalt im Bohrloch
vollstandig gefillt ist.

Injizieren des Mdrtels mit Hilfe von Stauzapfen und Verlangerungen moglich.
HIT-RE-M Mischer, Mischerverlangerung und entsprechenden Stauzapfen
Hilti HIT-SZ18 zusammenflgen. Den Stauzapfen bis zum Bohrlochgrund
einfiihren und Mértel injizieren. Wahrend der Injektion wird der Stauzapfen
Uber den Staudruck vom Bohrlochgrund automatisch nach auBen
geschoben. Die Mdrtelmenge ist so zu wahlen, dass der Ringspalt im
Bohrloch vollstandig gefuallt ist.

Nach der Mértelinjektion die Entriegelungstaste am Auspressgerat
betatigen, um Mértelnachlauf zu vermeiden.

Injektionssystem Hilti HIT-HY 200-A mit HIT-Z-D TP; HIT-Z-R-D TP

Verwendungszweck Anhang B5
Montageanweisungen
738639.20 8.06.01-149/16
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Uberkopfanwendung
o) Das Injizieren des Mértels bei Uberkopfanwendung ist nur mit Hilfe von
Stauzapfen und Verlangerungen moglich. HIT-RE-M Mischer,
Mischerverlangerung und entsprechenden Stauzapfen Hilti HIT-SZ18
-p

zusammenfigen. Den Stauzapfen bis zum Bohrlochgrund einfihren und Mértel
injizieren. Wahrend der Injektion wird der Stauzapfen Uber den Staudruck vom
Bohrlochgrund automatisch nach auBen geschoben.

Setzen des Befestigungselementes

Vor der Montage sicherstellen, dass das Element trocken und frei von Ol und
anderen Verunreinigungen ist. Element bis zur gewlinschten Verankerungstiefe
einflihren, noch bevor die Verarbeitungszeit twork (siehe Tabelle B4) abgelaufen
ist.

Nach Ablauf der erforderlichen Aushartezeit tcure (siche Tabelle B4) muss der
Uberstehende Mértel entfernt werden.

Beim Entfernen des (iberstehenden Mértels das Gewinde der HIT-Z(-R)-D TP
Ankerstange nicht beschadigen.

Verschlussscheibe

Kugelige Seite der Mutter zur Kegelpfanne orientieren und auf Gewinde
montieren.

Das erforderliche Installationsdrehmoment (siehe Tabelle B1) ist aufzubringen.

Sicherungsmutter von Hand aufdrehen und mit einer ' bis %2 Drehung
anziehen.
AnschlieBend kann das Befestigungselement belastet werden.

Ringspalt zwischen Ankerstange und Anbauteil mit Hilti Injektionsmértel

HIT-HY 200 vollstandig verfullen.

Statikmischer muss rechtwinklig auf der Verfllldffnung aufgesetzt sein.
Befolgen der Setzanweisung der dem Mbrtel beigelegten Gebrauchsanweisung.
Nach Ablauf der erforderlichen Aushartezeit teure (Siehe Tabelle B4) kann das
Befestigungselement belastet werden.

Injektionssystem Hilti HIT-HY 200-A mit HIT-Z-D TP; HIT-Z-R-D TP

Verwendungszweck Anhang B6
Montageanweisungen
738639.20 8.06.01-149/16
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Tabelle C1: Wesentliche Merkmale unter Zugbeanspruchung fir
HIT-Z(-R)-D TP bei statischer und quasistatischer Belastung

HIT-Z-D TP; HIT-Z-R-D TP M16
Montagesicherheitsbeiwert Yinst -] 1,0
Stahlversagen
HIT-Z-D TP NRk.s [kN] 96
HIT-Z-R-D TP NRk.s [kN] 96
Versagen durch Herausziehen
im ungerissenen Beton C20/25
Temperaturbereich I: 40 °C/24 °C Nrxk,p.ucr [KN] 115
Temperaturbereich Il: 80 °C/50 °C NRk pucr [KN] 105
Temperaturbereich Ill: 120 °C/72 °C Nrkp.ucr [KN] 95
im gerissenen Beton C20/25
Temperaturbereich I: 40 °C/24 °C Nrkp.cr [N/mm?] 105
Temperaturbereich Il: 80 °C/50 °C Nrkp.cr [N/mm?] 95
Temperaturbereich Ill: 120 °C/72 °C Nrkp cr [N/mm?] 85
Versagen durch Betonausbruch
Effektive Verankerungstiefe et mm] %

Net,max [mm] 192
Faktor flir ungerissenen Beton Kuer.N [ 11,0
Faktor fir gerissenen Beton KerN [ 7,7
Randabstand Cer N [mm] 1,5 - het
Achsabstand Scr,N [mm] 3,0 het
Versagen durch Spalten

h/het 22,35 1,5 het
?af:’;;bnimf 2,35>h/het >1,35| 62he—2,0h
h/het <1,35 3,5 hes osp

Achsabstand Scr,sp [mm]

Injektionssystem Hilti HIT-HY 200-A mit HIT-Z-D TP; HIT-Z-R-D TP

Leistungen Anhang C1
Wesentliche Merkmale unter Zugbeanspruchung
Z738639.20 8.06.01-149/16
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Tabelle C2: Wesentliche Merkmale unter Querbeanspruchung fir
HIT-Z(-R)-D TP bei statischer und quasistatischer Belastung

HIT-Z-D TP; HIT-Z-R-D TP M16
Montagesicherheitsbeiwert Yinst [-] 1,0
Stahlversagen ohne Hebelarm

HIT-Z-D TP VORics [kN] 48

HIT-Z-R-D TP VORi.s [kN] 57

Duktulitatsfaktor k7 [] 1,0
Stahlversagen mit Hebelarm

HIT-Z-D TP MOgi s [kN] 203
HIT-Z-R-D TP MO [kN] 203
Betonausbruch auf der lastabgewandten Seite

Faktor ks -] 2,0
Betonkantenbruch

Wirksame Dulbellange ls [mm] Net

Dlbeldurchmesser d [mm] 16

Injektionssystem Hilti HIT-HY 200-A mit HIT-Z-D TP; HIT-Z-R-D TP

Leistungen

Wesentliche Merkmale unter Querbeanspruchung

Anhang C2

Z38639.20
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Tabelle C3: Verschiebungen unter Zugbeanspruchung® fir HIT-Z(-R)-D TP bei
statischer und quasistatischer Belastung

HIT-Z-D TP; HIT-Z-R-D TP M16
Temperaturbereich | : 40°C / 24°C Ungerissener Beton Gerissener Beton

dno — Faktor [mm/kN] 0,05 0,09
Verschiebung

Onw — Faktor [mm/kN] 0,13 0,21
Temperaturbereich Il : 80°C/ 50°C

dno — Faktor [mm/kN] 0,06 0,10
Verschiebung

dne — Faktor [mm/kN] 0,15 0,23
Temperaturbereich lll : 120°C / 72°C

dno — Faktor [mm/kN] 0,06 0,11
Verschiebung

dne — Faktor [mm/kN] 0,16 0,25

" Berechnung der Verschiebung
Sno = Ono — Faktor - N
Sneo = O — Faktor - N (N: einwirkende Zugkraft)

Tabelle C4: Verschiebungen unter Querbeanspruchung? fiir HIT-Z(-R)-D TP bei
statischer und quasistatischer Belastung

HIT-Z-D TP; HIT-Z2-R-D TP M16
. dvo — Faktor [mm/kN] 0,04

Verschiebung
dv. — Faktor [mm/kN] 0,06

" Berechnung der Verschiebung
6N0 = 6N0 — Faktor -V
One = One — Faktor - V (V: einwirkende Querkraft)

Injektionssystem Hilti HIT-HY 200-A mit HIT-Z-D TP; HIT-Z-R-D TP

Leistungen Anhang C3
Verschiebungen bei statischer und quasistatischer Belastung
238639.20 8.06.01-149/16
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seismische Leistungskategorie C1

Tabelle C5: Wesentliche Merkmale fiir HIT-Z(-R)-D TP unter Zugbeanspruchung

HIT-Z-D TP; HIT-Z-R-D TP M16
Montagesicherheitsbeiwert Yinst -] 1,0
Stahlversagen

HIT-Z-D TP NRk,s.c1 [kN] 96

HIT-Z-R-D TP NRks,c1 [kN] 96

Versagen durch Herausziehen

im gerissenen Beton C20/25

Temperaturbereich I: 40 °C/24 °C Nrkp.c1 [kN] 100
Temperaturbereich I[I: 80 °C/50 °C NRk.p.c1 [kN] 90

Temperaturbereich Ill: 120 °C/72 °C NRip.c1 [kN] 80

seismische Leistungskategorie C1

Tabelle C6: Wesentliche Merkmale fiir HIT-Z(-R)-D TP unter Querbeanspruchung

HIT-Z-D TP; HIT-Z-R-D TP M16
Stahlversagen

HIT-Z-D TP VRks,Ct1 [kN] 28
HIT-Z-R-D TP VRks,C1 [kN] 31

Injektionssystem Hilti HIT-HY 200-A mit HIT-Z-D TP; HIT-Z-R-D TP

Leistungen
Wesentliche Merkmale und Verschiebungen, seismische Leistungskategorie C1

Anhang C4

Z38639.20
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Tabelle C7: Wesentliche Merkmale fiir HIT-Z(-R)-D TP unter Zugbeanspruchung
seismische Leistungskategorie C2

HIT-Z-D TP; HIT-Z-R-D TP M16
Montagesicherheitsbeiwert Yinst -] 1,0
Stahlversagen

HIT-Z-D TP NRk,s,c2 [kN] 96

HIT-Z-R-D TP NRi.s.c2 [kN] 96

Versagen durch Herausziehen

im gerissenen Beton C20/25

Temperaturbereich I: 40 °C/24 °C NRk.p.c2 [kN] 70

Temperaturbereich I[I: 80 °C/50 °C NRk,p.c2 [kN] 60

Temperaturbereich Ill: 120 °C/72 °C NRk,p,c2 [kN] 50

Tabelle C8: Wesentliche Merkmale fir HIT-Z(-R)-D TP unter Querbeanspruchung -
seismische Leistungskategorie C2

seismische Leistungskategorie C2

HIT-Z-D TP; HIT-Z-R-D TP M16
Stahlversagen

HIT-Z-D TP VRis,c2 [kN] 41

HIT-Z-R-D TP VRks,C2 [kN] 41

Tabelle C9: Verschiebungen unter Zugbeanspruchung fir HIT-Z(-R)-D TP

HIT-Z-D TP; HIT-Z-R-D TP M16
Verschiebung DLS dN,c2(DLS) [mm] 1,9
Verschiebung ULS SN,c2(ULS) [mm] 3,6

Tabelle C10: Verschiebungen unter Querbeanspruchung fir HIT-Z(-R)-D TP
seismische Leistungskategorie C2

HIT-Z-D TP; HIT-Z-R-D TP M16
Verschiebung DLS HIT-Z-D TP OV, seis(DLS) [mm] 3,1
Verschiebung ULS HIT-Z -D TP OV,seis(ULS) [mm] 6,2
Verschiebung DLS HIT-Z-R-D TP Ov,seis(DLS) [mm] 3,1
Verschiebung ULS HIT-Z-R-D TP OV seis(ULS) [mm] 6,2

Injektionssystem Hilti HIT-HY 200-A mit HIT-Z-D TP; HIT-Z-R-D TP

Leistungen

Wesentliche Merkmale und Verschiebungen, seismische Leistungskategorie C2

Anhang C5

Z38639.20
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